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REDROCK GROUP

Renocem FC/AC

Dwu-komponentowa mineralna
zaprawa szpachlowa do
wykonczen i reprofilacji
konstrukcyjnych betonu.

Zastosowanie

Renocem FC/AC jest przeznaczony do
stosowania na matych 1 duzych po-
wierzchniach betonowych jak 1 mniej-
szych napraw. Jest w szczegdlnosci
przeznaczony do stosowania na po-
wierzchniach pionowych 1 sufitowych.
Zaprawa ta jest rowniez odpowiednia
do stosowania w przypadku gdy wyma-
gana jest odpornos¢ na chlorki 1 dwu-
tlenek wegla oraz w przypadkach w
ktorych wystepuje mozliwos¢ oblodze-
nia. Renocem FC/AC jest zaprojekto-
wany do stosowania zarowno w wilgot-
nym jak i suchym $rodowisku (mosty,
tunele, kanaty wodne.)

Charakterystyka

= Doskonaly do stosowania w budow-

nictwie wysokos$ciowym;

= Wysoka wytrzymatos¢ 1 odpornos¢ na
Scieranie;

= Doskonata przyczepnos¢ do stali 1 be-

tonu;

= zaprawa niskoskurczowa

= Wysoka odpornos$¢ na sole 1 inne

chemikalia;
= Doskonata odporno$¢ na zamarzanie
1 topnienie;
= Bardzo niska przepuszczalno$¢ powo-
duje, ze zapewnia on doskonala
ochrong przed dwutlenkiem wegla;
= Nie wymaga uzycie warstwy sczep-
nej;
= Latwy w aplikacji, mozna go naktada¢
recznie lub natryskiem.

Dane techniczne

Odpornos¢ na $ciskanie MPa

7 dni 41,9

28dni 50,2

Odpornos¢ na zginanieMpa

7 dni

28dni 8,8
11,1

Przyczepnos$¢ do podtoza Mpa

28dni 24
Wspotczynnik elastycznosci
GPa 20,6




Opis

Renocem FC/AC jest szara cementowa
zaprawa dostarczang w postaci przygo-
towane] bezposrednio do mieszania z
dostarczonym osobno . Wymaga on do-
dania do 25kg proszku 0,75 1 polimeru i
2,3-2,5 1 wody. Material oparty jest na
mieszance cementu portlandzkiego, do-
datkéw chemicznych, wtokien polipro-
pylenowych oraz mikrokrzemionce.
Dzigki takiej kompozycji materiat za-
pewnia doskonata zgodnos$¢ z betonem i
bardzo niska absorpcja wody.

Instrukcja uzycia

Przyogotowanie podloza

Podloze nalezy oczysci¢ 1 usunaé
wszelkie zabrudzenia, pyly, oleje,
ziarna, pozostatosci po korozji oraz algi.
Przed aplikacjia Renocem FC/AC
podloze musi by¢ wyczyszczone
poprzez piaskowanie lub woda pod
wysokim ci$nieniem. Oleje 1 tluszcze
powinny by¢ usunigte przy uzyciu
gorace] wody z detergentami.
Piaskowanie jest zalecane w przypadku
czyszczenia  stali. Powinno by¢ to
zrobione bezposrednio przed aplikacja.
Tak  przygotowana  powierzchnia
powinna by¢ jeszcze raz zmyta czysta
woda. Nalezy odczeka¢ , az woda
odparuje tak aby na powierzchni nie
byto wody stojace;.

Powierzchnia  betonu winna  by¢
zwilzona ok. 12 h przed aplikacja tak by
w momencie nalozenia zaprawy beton
byt tzw. “ciemny”

Mieszanie

Nalezy zwroci¢ doktadna uwage wia-
sciwe wymieszanie. Istotne jest uzycie

mieszadta. Nalezy to robi¢ w bebnie o
odpowiednie; wielkosci mieszadlem
wolnoobrotowym. Czas mieszania zale-
zy od typu mieszadta. Standardowy
czas mieszania wynosi 2 minuty. Zaleca
si¢ odlozenie §wiezo wymieszanej za-
praw na 5 minut w celu uzyskania lep-
szej konsystencji.

Nakladanie

Renocem FC/AC moze by¢ naktadany
packa, rekami ( w rekawicach ochron-
nych ), lub szpachla. Nalezy doktadnie
natozy¢ material tak aby nie powstaly
kieszenie powietrzne. Dodatkowa war-
stwva moze by¢ osiagnigta przez aplika-
cj¢ wielowarstwowa. Nastgpna aplika-
cja moze mie¢ miejsce zaraz po tym jak
pierwsza warstwa ulegnie zwigzaniu.
Nie jest przy tym wymagana warstwa
sczepna.

Aplikacja w niskich temp.

W warunkach okoto 5 stopni Celsjusza,
nalezy uzy¢ cieptej wody ( powyzej 30
stopni ) aby rozwina¢ rozwo6j wysokiej
odporno$ci materialu. Materiat nie po-
winien by¢ naktadany kiedy temperatu-
ra jest nizsza niz 5 stopni.

Aplikacja w wysokich temp.

W wysokich temperaturach okoto 30
stopni material powinien by¢ przecho-
wywany 1 mieszany w cieniu z dodat-
kiem zimnej wody do mieszania.

Pielegnacja

Renocem FC/AC jest naprawcza za-
prawa cementowa. Jak w przypadku
kazdego materiatu cementowego zawar-
tos¢ wody powinna by¢ $cisle kontro-
lowana aby wspomagac proces utwar-
dzania. W zgodno$ci z praktyka w
przypadku istnienia warunkéw do szyb-
kiego schnigcia zaleca si¢ uzycie poli-



etylenowej  warstwy,  zastosowania
membrany pielggnacyjnej lub regularne
zwilzanie woda powierzchni. W przy-
padku wigkszych powierzchni proces
zwilzania powinien by¢ dokonywany
systematycznie bez czekania az cala
powierzchnia zostanie pokryta materia-
tem.

Stosowanie powlok ochronno-
dekoracyjnych

Aczkolwiek Renocem FC/AC jest wy-
jatkowo trwaty i1 zapewnia doskonata
ochrong stali osadzonej w betonie w
zasiggu reperowanego obszaru, zaleca
si¢ roOwniez stosowanie ochronnej po-
wloki dekoracyjnej aby zapewnié este-
tyczny wyglad jak i1 dodatkowa ochro-
ne.

Przechowywanie i transport

Material powinien by¢ przechowywany
w suchym miejscu , w dobrze wentylo-
wanym pomieszczeniu. W  trakcie
transportu powinien by¢ odpowiednio
zabezpieczony przed ewentualnym

deszczem. Okres przechowywania
wszystkich produktéw wynosi 12 mie-
sigcy w oryginalnie zamknigtych opa-
kowaniach.

Czyszczenie

Wszystkie narzedzia powinny by¢ wy-
czyszczone przy pomocy wody zaraz po
uzyciu.

Srodki bezpieczenstwa

Renocem FC/AC zawiera cement
portlandzki , ktory w kontakcie z woda 1
innymi ptynami powoduje powstawania
alkali 1 moze powodowac oparzenia,
podraznienia i wysypke. Nalezy nosi¢
odpowiednie ubranie ochronne,
rekawice i1 okulary ochronne. W
przypadku kontaktu ze skora nalezy
natychmiast wymy¢ skore czysta woda.
W przypadku kontaktu z oczami nalezy
je doktadnie przeptuka¢ duza iloscia
czyste] wody 1 zwrdci€ sig¢ 0 pomoc
lekarska.



