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Renocem XF

Ciekla-polciekla bezskurczowa
zaprawa cementowa

e Zastosowanie

Renocem XF jest uzywana jako plynna
badz potptynna, szybkosprawna
zaprawa do wypetnien poziomych lub
na spadkach do 10% w grubos$ciach od
10-200mm.

Typowymi zastosowaniami sg np.

podlewki:

- pod plyty stopowe stupow 1 inne
konstrukcje stalowe;

- shupki barier 1 inne elementy
wsporcze

- jako wylewki poziomujace plyty;

- powierzchnie styku pomigdzy
elementami prefabrykowanymi z
betonu;

- tam gdzie konieczny jest transport
materiatu za pomoca pomp;

- gdzie ograniczony jest dostgp do
podlewanych elementow;

- posadowienie maszyn;

- podlewki pod podpory mostowe i
konstrukcje zelbetowe;

- lozyska mostowe

- zakotwien elementow stalowych 1
betonowych w kieszeniach

o Zalety

- Jest materiatem praktycznie bez
skurczowym;

- posiada dodatni przyrost objetosci
ok. 1%;

- moze by¢ pltynny i pot-ptynny;

REDROCK GROUP

- wysokowytrzymaty;

- bez dodatkow chlorowych 1

- zelaznych;

- latwa do stosowania recznie 1 przy
uzyciu pomp;

- o stabilnym w petni kontrolowanym
sktadzie wymagajacym jedynie
dodania wody;

- zapewnia szybki przyrost
wytrzymato$¢i

- doskonata przyczepno$¢ do betonu i
elementéw stalowych

o Charakterystyka

Renocem XF jest dostarczana jako
gotowy do uzytku proszek. Po dodaniu
do niego Scisle okreslonej ilosci wody
otrzymujemy swobodnie rozlewajaca
si¢ podlewke do wypelnien i zakotwien
o grubosci az do 100mm w jednej
warstwie.

Renocem XF jest srodkiem opartym na
cemencie portlandzkim,
wyselekcjonowanych kruszywach i
wypehiaczach oraz dodatkach
chemicznych. Skitad i rodzaj
wypehiaczy zapewnia petna ptynnosc¢ 1
nie powoduje w trakcie wykonywania
segregowania si¢ materiatu.

o Wiasciwosci

Ponizsze rezultaty otrzymano na
podstawie badania pltynnej podlewki (
do 25kg Renocem XF dodano 4,81tr
wody w 20 stopniach Celsjusza )



Wytrzymato§¢ | 20N/mm2 po 1 dniu
na Sciskanie 44N/mm?2 po 7 dniach
56N/mm?2 po 14
dniach
62N/mm?2 po 28
dniach
Wytrzymato$¢ | 2,5N/mm2 po 1 dniu
na zginanie 8,0N/mm2 po 7
dniach
9,5N/mm?2 po 14
dniach
10,0N/mm?2 po 28
dniach
11,0N/m2 po 180
dniach
Sita 1,7N/mm2 po 28
przyczepno$ci | dniach
do betonu
Czas wiazania
Poczatkowy 5,5 godz.
koncowy 7,5 godz.
Objetosc Wzrost objetosci 1%
15min — 2h po
zmieszaniu
Wydajnos¢ dla
konsystencji
4,11
4,51tr wody 13,25Itr podlewki
4,8ltr wody 13,5 Itr podlewki
Uziarnienie kruszywo o uz. 0-
2mm

e Instrukcja stosowania

e Przygotowanie

Powierzchnia przygotowana do
wykonania podlewki musi by¢ czysta,
nie zaolejona, wolna od kawatkow
luznego betonu. Jesli powierzchnia jest
stabej jakosci 1 z mleczkiem
cementowym to musi by¢ oczyszczona
az do warstwy zdrowego betonu np.
przez piaskowanie. Na co najmniej

dwie godziny przed zastosowaniem
materiatu powierzchnig nalezy zla¢
obficie woda.

Bezposrednio przed zastosowaniem
materialu nalezy wszelka wolno stojaca
wode usunad, szczeg6lnie z zaglebien i
kieszeni. Zastosowane deskowanie
powinno by¢ szczelne, a elementy
przewidziane do usuni¢cia winny by¢
posmarowane olejem. Przestrzen
podlewana ograniczona deskowaniem
musi by¢ z bokéw od gory catkowicie
szczelna. Na koncu jej krawedz winna
wystawac poza obreb podlewanej ptyty
ok. 50mm. Wlewanie Renocem XF w
zamknigty szalunek powinno odbywac
si¢ poprzez lej zwezajacy sie ku dotowi
o szerokos$ci ok.150mm.

Jesli pod podlewana ptyta znajduja si¢
otwory na $ruby badz inne zakotwienia
nalezy je wykona¢ wczesniej przed
rozpoczgciem podlewania

e Mieszanie

Do niewielkich ilo$ci materiatu (50kg)
wystarczajacym do mieszania bedzie
mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce
(300-6000br/min). Dla wigkszej ilosci
nalezy stosowa¢ mieszadto
mechaniczne z nieruchomym bebnem.
Odmierzona doktadnie ilo$¢ wody
nalezy wla¢ do bgbna, a nastgpnie
mieszajac wsypac tam stopniowo caty
proszek. Cato$¢ miesza¢ okoto 5 minut.
[lo$¢ wody, ktora trzeba doda¢ aby
uzyska¢ w temperaturze 20 stopni
postac:

- Plastyczna- 4,1 | wody

- plynna —4,51tr wody

- ciekla — 4,81tr wody.

Dla uzyskania optymalnych wiasnosci
Renocem XF nalezy ja wla¢ do
deskowania najp6zniej po 25 minutach



od zakonczenia mieszania. W
przypadku temperatur wyzszych niz
pokojowa okres ten moze ulec
skréceniu. Do duzych realizacji
najwlasciwsze bedzie zastosowanie
pomp. Zaleca si¢ stosowanie
przemystowych pomp typu
przeponowego. Jednakze pompy typu
tlokowego 1 srubowego réwniez moga
by¢ stosowane.

Renocem XF moze by¢ stosowana w
jednej warstwie o grubo$ci maksimum
do 100mm w przestrzeniach
zamknigtych. wykonania grubszych
warstw mozliwe sa gdy powierzchnia
aplikacji nie jest zbyt duza 1 nie jest
ograniczona z gory.W takim przypadku
jest konieczna dobra pielegnacja
powierzchni za pomoca preparatu
Grunt AC.

Dla prawidlowego wypetienia
przestrzeni podlewanej nalezy
Renocem XF wlewac lub pompowac z
jednej strony, mozliwie najkrétsza
droga. W temperaturach 5 stopni i
ponizej nalezy stosowac goraca wodg o
temperaturze 30-40 stopni. Materiat w
warunkach zimowych stosuje sig¢ tak jak
inne produkowane na bazie cementu
portlandzkiego.

o Piglegnacja

W przypadku zastosowan
powierzchniowych gdzie zachodzi
podejrzenie mozliwosci gwaltownego
przesychania nalezy stosowac ciagte
nawilzanie badz spryska¢ powierzchnig
preparatem Grunt AR.



